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Аннотация: Показана возможность создания гибких экранов 

электромагнитного излучения с помощью технологии вакуумно-

дугового осаждения металлов на текстильные материалы без 

использования реакционно способного газа и в среде углекислого 

газа. Проведены измерения коэффициентов ослабления (–4…–8 дБ) 

и отражения (–4…–11 дБ) показали перспективность использования 

в Х-диапазоне. 

Источник публикации: Порошковая металлургия: инженерия 

поверхности, новые порошковые композиционные материалы. 

Сварка = Powdermetallurgy: Surface Engineering, New Powder 
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