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В результате анализа работ [1–10] выявлено существование пяти наиболее 

распространенных и связанных с электростатическим разрядом (ЭСР) 
механизмов отказов: тепловой вторичный пробой, расплавление 

металлизации, явления перегрева и пробоя, а также разрыв окисного слоя. 
Можно предложить следующую классификацию механизмов повреждения 

изделий полупроводниковой промышленности после воздействия ЭСР 
(рисунок 1). 



98  
 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация механизмов повреждений полупроводниковых 

приборов после воздействия разрядов статического электричества 
 

Такие механизмы повреждений как тепловой вторичный пробой, 

расплавление металлизации и явления пробоя, в частности пробоя 
диэлектрика, определяются током (мощностью) разряда, все остальные – 

напряжением разряда. 
На основании проведенного анализа рассмотрим наиболее часто 

встречаемые механизмы повреждений микросхем с описанием характерных 
особенностей [1-10]. 

Тепловой   вторичный   пробой   известен   как   выгорание   (выжигание) 
перехода. При данном механизме отказа температура на переходе 
приближается к точке плавления кремния. 

Расплавление металлизации происходит, когда ЭСР обладает достаточной 
мощностью для расплавления металла соединительных дорожек. Это 

обусловлено тем, что их толщина и ширина настолько малы, поэтому металл 
расплавляется как у плавких предохранителей под действием повышенного 

значения тока. 

Явления перегрева, а именно карбонизация эпоксидной смолы проявляется 
в  виде  темной  бесформенной  затвердевшей  массы  материала  около  или 
вдоль проводников и переходов. Этому повреждению предшествует 
повреждение переходов с выделением теплоты. Повреждение корпуса в свою 
очередь возможно при значительном нагреве. Проявляется в виде трещин, 
расплавлений, изменения цвета или отсутствия компаунда на корпусе 
полупроводникового  прибора.  При  этом  не  обязательно  подразумевается 
отказ компонента. 

Объемный пробой, как одна из разновидностей явлений пробоя, возникает 
в результате изменения параметров перехода, вследствие воздействия 

высоких температур под влиянием тока разряда, что приводит к быстрой 
диффузии примесей и замыканию переходов в объеме. 

Пробой диэлектрика возникает при превышении значением электрического 
поля значения поля, связывающего электроны с ядрами атомов. При этом 

процессе  освобожденные  электроны  формируют  внутренний  ток,  который 
дает лавинный эффект, разрушающий диэлектрик. 
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Пробой подложки инициируется высокими температурами и изменениями 
параметров переходов. 

Поверхностный пробой представляет собой механизм отказа, связанный с 
напряжением разряда, и зависит от целого ряда параметров кристалла 

изделия, таких, как уровни легирования, нарушения непрерывности 
(разрыва) и геометрии (структура, размеры). Явление в большинстве случаев 

закономерно приводит к утечке на переходе. 
Газовый дуговой разряд, зависящий от напряжения механизм отказа, 

вызывает в конечном счете испарение металлических частей кристалла. 

Дуговой разряд проявляется в устройствах, содержащих близко 

расположенные электроды, на которое подается напряжение ЭСР. 
Повреждение перехода проявляется как дефект окисла. Данное 

повреждение может быть невидимо. Для обнаружения необходимо 

исследовать поврежденный кристалл. 
Разрыв  окисного  слоя  не  может  быть  обнаружен  до  тех  пор,  пока 

компонент не будет исследован послойным шлифованием. 

Наиболее часто встречаются, три механизма отказов: расплавление 
металлизации  на  кристалле,  разрушение  защитного  слоя,  расплавление 

объемных участков кремния. 

Чаще всего отказ при воздействии ЭСР возникает из-за совместного 

действия нескольких механизмов повреждения, перечисленных выше. 
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