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анодных пленок использовался гальваностатический режим анодирования 

с плотностью тока 20 мА/см2 при температуре 18 ˚С. При анодировании 

в течение 5 мин на сплаве АМГ–3 были получены анодные пленки толщиной 

6 мкм. Использование анодных оксидных пленок, окрашенных 

электрохимическим способом, позволяет значительно улучшить 

характеристики влаго- и светостойкости по сравнению с покрытиями, 

окрашенными органическими красителями. Разработанные процессы 

получения цветных защитно-декоративных покрытий на сплавах алюминия 

могут быть использованы для маскировочного окрашивания объектов с целью 

уменьшения вероятности их обнаружения с помощью визуально-оптических и 

фотографических средств разведки. 

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 
НА АНОДИРОВАННОМ АЛЮМИНИИ МОЩНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ 

А.К. ТУЧКОВСКИЙ, И.А. ВРУБЛЕВСКИЙ, К.В. ЧЕРНЯКОВА 

Светодиодные прожекторы являются новым направлением 

в осветительной технике и предназначены для освещения открытых 

пространств, подъездных путей, фасадов зданий, витрин магазинов, 

рекламных вывесок и баннеров, освещение производственных помещений и 

складов. Использование светодиодных модулей в мощных прожекторах 

обеспечивает следующие преимущества: значительную экономию 

электроэнергии, снижение затрат на обслуживание, расширение выбора 

цветовой гаммы и оптики, увеличение срока службы. 

В работе исследовались тепловые характеристики светодиодных модулей 

на анодированном алюминии, разработанных для светодиодных прожекторов. 

13 светодиодов мощностью 5 Вт формы CREE (США) размещалось 

на монтажной плате из анодированного алюминия с медными проводниками 

толщиной 30 мкм. При протекании номинального рабочего тока световой поток 

светодиодного осветительного прожектора составлял 11 700 Лм. 

Для обеспечения эффективного отвода тепла плата из анодированного 

алюминия закреплялась на алюминиевом радиаторе площадью 1200 см2. 

Проведенные исследования показали, что для потребляемой мощности 65 Вт 

максимальная температура на поверхности платы не превышала 65С и 

на поверхности радиатора 58С. При снижении мощности до 50 Вт, 

температура поверхности платы была 60С и на поверхности радиатора 52С. 

По результатам исследований разработаны практические рекомендации 

по применению модулей на анодированном алюминии для мощных 

осветительных прожектеров. 

ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ In2Se3 И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТРУКТУРЫ 

Д.В. ГОРБАЧЕВ 

Методом Бриджмена (вертикальный вариант) выращены однородные 

монокристаллы бинарного соединения In2Se3. Определен состав и структура 




