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Технической задачей способа является получение оксида графена 

безопасными и простыми методами обработки графитового порошка, 

обеспечивающими низкое содержание в нем неорганических 

примесей и небольшой разброс хлопьев по размерам. Сущность 

разработанного способа состоит в использовании стадии безокислительного 

интеркалирования хлопьев графитового порошка до развития интенсивного 

окислительного процесса. Количество неокисляющего и окисляющих 

реагентов и последовательность их смешивания с графитовым материалом 

исключают самовозгорание графитовых хлопьев, обеспечивают однородное 

формирование в них кислородсодержащих групп и расслаивание на 

окисленные графеновые составляющие с небольшим разбросом по размерам. 

Заявляемый способ позволяет получать оксид графена с выходом 146-152% 

от массы исходного материала. Содержание неорганических примесей в его 

массе не превышает 1%. Из него может быть приготовлена водная суспензия 

с концентрацией 15-20 мг/мл, срок хранения которой составляет 4-6 месяцев. 

Для осуществления всех обработок в заявляемом способе применяются 

недорогие вещества и простые по исполнению и использованию 

установки и их комплектующие. 

 


